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Dodateéna informace €. 2
k zadavacim podminkam vefejné zakazky

,GR OL — dodavka prikryvek"

Na zakladé zadosti o dodatecné informace zaslané zajemcem o realizaci vefejné
zakazky, upfesfiuje zadavatel zadavaci podminky uvedené v zadavaci dokumentaci
na_ realizaci  nadlimitni  vefejné zakazky na dodavky s nazvem
GR OL - dodavka prikryvek‘, zadavané V rezimu otevieného  fizeni
a uvefejnéné dne 4. 8. 2016 prostiednictvim profilu zadavatele E-ZAK pod
systémovym Cislem P16V00000511.

Zadavatel uvadi piné znéni dotazu, tak jak byl zaslan zajemcem v jeho Zadosti
o dodateéné informace a odpoved zadavatele na tento dotazu.

Dotaz €. 1:
,Dobry den,
sadame o dodategné informace k zakazce GR OL - Dodéavka pfikryvek".

Chceme se zeptat, jakého materialového slozeni a procentualniho zastoupeni
pozadujete piikryvky, nakolik v tabulce v kolonce celkové mat. slozeni pozadujete 70
% akryl/20 % polypropylen a 10 % bavina, ale v kolonce mat. sloZeni ve vlase
pozadujete 75 % akryl / 25 % polypropylen? Tedy v jedné &asti pozadujete 3

komodity pro mat. SloZeni a v daléi &asti jenom 2 komodity, ale pak to nesedi také
procentualné. Prosime o upfesnéni.”

Odpovéd na dotaz ¢. 1:

K uvedenému dotazu zadavatel uvadi nasledujici upfesnéni.

Pozadovany vyrobek V&ivana pocesana prikryvka“ se vyrabi vsivanim pfizi do
podkladové tkaniny. V&ivanim vzniklé smyg&ky pfizi se po obou stranach proc¢esavaji
az do vytvoreni viasu. Podkladova tkanina je z bavinéné prize. Vséivané piize jsou
akrylové a polypropylenove. Podkladova tkanina z bavinéné pfize spoletné
s v&ivanymi pfizemi z akrylu a polypropylenu tvori zakladni nosnou vrstvu piikryvky.
Tedy celkové materialove slozeni piikryvky: 70% akryl, 20% polypropylen, 10%
bavina. Po finalni, oboustranné upravé prikryvky vyéesanim pouze véivanych
akrylovych a polypropylenovych pfizi vznika vrchni vlasova &ast prikryvky, ktera pfi



uzivani mtze byt v pfimém styku s pokozkou uZivatele. Vrchova — vlasova Cast
prikryvky ve 100%-tnim slozeni je ¢lenéna v pomeru 75% acryl a 25% polypropylen.

Zadavatel upozoriiuje, ze nedochazi ke zméné zadavacich podminek k realizaci

uvedené veiejné zakazky a Ihita pro podavani nabidek, uvedena ve Vyzveé, se
nemeéni.
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